Reifen — mehr als rund und schwarz

Wichtige Informationen rund um den Reifen — fiir Handler und Endverbraucher
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Zusammen sind wir stark



Reifen — Mehr als rund und schwarz

Dieses Nachschlagewerk fasst wichtige Informationen und Hinweise rund um
den Reifen zusammen. Es richtet sich hauptsachlich an das Fachpersonal im Ga-
ragensektor aber auch an den Endkonsumenten, der mehr Gber das spannende
Thema erfahren will.

Autoreifen sind im Bewusstsein vieler Menschen eher ein Alltagsprodukt und die
Reifensicherheit ein oft unbeachtetes Thema. Jedoch sind die Reifen der einzige
Kontakt zwischen Auto und Strasse. Die Reifenwartung ist ein zentraler Punkt
bei der Kontrolle des eigenen Fahrzeuges. Mangelnde Reifenwartung ist nach
wie vor einer der Spitzenreiter in der Hitliste der Pannenverursacher und haufiger
Grund fur schwere Verkehrsunfalle.

Viele Reifenschaden konnten vermieden werden, wenn Autofahrer dem Zustand
ihrer Reifen nur etwas mehr Beachtung schenken wirden.

Wir sind bestrebt, Innen das Thema Reifen naher zu bringen und Sie im Umgang
damit zu unterstitzen.

Meine ESA - DER Reifenprofi an meiner Seite






Inhalt

1.

2.

8.

9.

Reifenfunktionen ... Seite
Reifenaufbau ..o Seite
Reifenbezeichnung ..o Seite
3.1. Tragfahigkeits- und Geschwindigkeitsindex........................ Seite
Reifenmontage

4.1. Winterreifen / Sommerreifen.........cccoocioiiiiiiii Seite
4.2. MontagehinWeISe .........ccoeiiiiiiieeie e Seite
4.3. Position der Reifen ... ..o Seite
4.4. Radschrauben anziehen ... Seite
4.5 AUSWUCHEEN Lo Seite
Reifenwartung

5.1 Profiltiefe .. o Seite
5.2 LURAIUCK .o Seite
5.3. Beschadigungsursachen..........c.ccoooiiiiiiiiii Seite
Reifenlagerung ... Seite
Reifenlabel... ... Seite
Informationen zu Spezialeigenschaften und Zubehor ................ Seite
ABKUIZUNGEN ..o Seite

10. Gesetze, VOrsChriften .........oooeiiei e Seite

10

1M1

12

13

14

15

16

17

18

19

20



1. Reifenfunktionen

Der Reifen ist das einzige Bindeglied zwischen Auto und Strasse und hat
eine Reihe von Funktionen zu erfiillen.

Fahrzeugfiihrung

Der Reifen soll das Fahrzeug exakt nach den Lenkbefehlen fiihren — egal

in welchem Zustand sich die Strasse befindet oder welche klimatischen

Bedingungen herrschen. Durch die Einhaltung des vorgegebenen Luft-
drucks der Reifen auf der Vorder- und Hinterachse wird diese Richtungs-
stabilitat garantiert.

Lasttragkraft

‘ Der Reifen ist sowohl im Stand als auch wahrend der Fahrt unter-
.‘- schiedlichen Belastungen ausgesetzt. Zudem muss er hohen dynami-

schen Lastwechseln beim Bremsen, Beschleunigen und bei Kurven-

fahrt widerstehen. Ein PKW-Reifen kann mehr als das Finfzigfache

seines Eigengewichts tragen.

> ~_ ] Rollverhalten / Regulierung Kraftstoffverbrauch
7 * | Die Leistungen eines Reifen miissen auf allen Strassenbeldagen und
auch bei hohen Temperaturschwankungen erhalten bleiben. Er soll
leise und leicht rollen. Ein geringer Rollwiderstand minimiert zudem
den Kraftstoffverbrauch und bewirkt dadurch 6konomische und 6ko-
logische Vorteile.

Kraftiibertragung

Der Reifen Ubertragt die Motorenergie auf die Fahrbahn. Er muss
wws v | zahlreichen Belastungen der Fahrbahn und Umgebung standhal-
ten. Die relativ geringe Kontaktflache zwischen Reifen und Strasse
bestimmt Uber die Qualitat der Haftung und ermdglicht damit die
Kraftibertragung.

Langlebigkeit

Ein Reifen sichert Gber viele millionen Radumdrehungen ein hohes
Leistungsniveau. Viele Faktoren wie Belastungen, Fahrstil, Strassenzu-
stand, Geschwindigkeit und Reifenfilldruck beeinflussen den Abrieb
und Verschleiss. Ein guter Fahrbahnkontakt (Grésse und Form der
Kontaktflache und Luftdruck) ist entscheidend fur eine lange Lebens-
dauer.




2. Reifenaufbau
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Laufflache
Fur hohe Laufleistung, gute Strassenhaftung und Wasserverdrangung

Girtellagen mit Zwischenbandagen

Zur Erméglichung hoher Geschwindigkeiten und Optimierung der
Fahrstabilitat sowie des Rollwiderstandes

Luftdichte Innenschicht
Luftdichte Gummischicht fir Tubeless-Reifen (Reifen ohne zusatzlichen
Schlauch)

Wulstkern aus Stahldraht
Fur den festen Sitz auf der Felge

Kernprofil
Zur Beginstigung der Fahrstabilitat sowie des Lenk- und
Komfortverhalten

Karkasse
Flr den Halt, fesselt den Innendruck und halt den Reifen in Form

Seitenwand
Zum Schutz vor dusseren Beschadigungen



3. Reifenbezeichnung

Dimension

205 Reifenbreite in mm

55 Verhaltnis Seitenwandhohe zu Reifenbreite in Prozent
R Radialbauweise

16 Felgendurchmesser in Zoll

Index
91 Tragfahigkeitsindex (siehe 3.1.)
V  Geschwindigkeitsindex (siehe 3.1.)

Laufrichtung
Outside Aussenseite bei Montage
(auch moglich als Pfeil in Laufrichtung)

0 DOT (Department of Transportation)
2512 Produktionszeitpunkt (hier: 25. Woche 2012)



3.1. Tragfahigkeits- und Geschwindigkeitsindex

Tragfihigkeitsindex
Zuldssige maximale Tragkraft pro Rad
Index kg Index kg
70 335 93 650
71 345 94 670
72 355 95 690
73 365 96 710
74 375 97 730
75 387 98 750
76 400 99 775
77 412 100 800
78 425 101 825
79 437 102 850
80 450 103 875
81 462 104 900
82 475 105 925
83 487 106 950
84 500 107 975
85 515 108 1000
86 530 109 1030
87 545 110 1060
88 560 111 1090
89 580 112 1120
90 600 113 1150
91 615 114 1180
92 630 115 1215

Geschwindigkeitsindex
Zuldssige Hochstgeschwindigkeit

Index km/h Index km/h
N 140 u 200
P 150 H 210
Q 160 v 240
R 170 w 270
s 180 Y 300
T 190 ZR =240



4. Reifenmontage

4.1. Winterreifen / Sommerreifen

Die Haftung einer Gummimischung wird stark von der Temperatur beeinflusst.
Aus Sicherheitsgriinden ist der rechtzeitige Wechsel im Frihling auf Sommerrei-
fen und im Herbst auf Winterreifen sehr wichtig. Fir den richtigen Umristungs-
zeitpunkt gilt die Faustregel ,,O bis O" = Winterreifen von Oktober bis Ostern.

Sommerreifen im Sommer
Sommerreifen weisen bei Temperaturen von ca. 7°C bis ca. 30°C die
optimale Haftung auf.

Bremsen bei sommerlichen Temperaturen

Bremsweg aus 100 km/h

Sommerrelm ‘mi 36 m

Winterreifen I '-, 42 m

!
Restgeschwmdlgkelt. ca. 37 km/h

Winterreifen im Winter
Winterreifen weisen bei Temperaturen von ca.7°C bis ca. -20°C
die optimale Haftung auf.

Bremsen auf Schnee

Bremsweg aus 50 km/h

|
Sommerreifen I -T 62 m
. .,
|
|

Wlnterrelfenm 'T 31m

Restgeschwindigkeit: ca. 35 km/h

Schneeflocke
Das Schneeflocken-Symbol weist auf einen echten Winterreifen hin. Es
burgt als Industriestandard fur die Wintertauglichkeit. Reifen mussen
daflr einen Traktionstest auf Schnee bestanden haben.

Matsch und Schnee

M+S Das Kirzel M+S signalisiert lediglich, dass es sich um einen Reifen
handelt, der durch Profil, Laufflaichenmischung oder Bauart im

Vergleich zu einem Sommerreifen verbesserte Eigenschaften fir das

Fahren auf Schnee aufweist. Diese Markierung ist in der Schweiz

keine Referenz fur Winterreifen.




4.2. Montagehinweise

Farbmarkierung auf der Reifenflanke
Bei gewissen Reifen werden im Produktionsprozess Farbmarkierungen auf der
Reifenflanke angebracht, welche fiur die Montage hilfreich sind.

Roter Punkt / rotes Dreieck
«RFV" max. Wert, auf den Rundlauf bezogen
Mit Minimum des Hohenschlages des Rades montiert.

Weisser Punkt / weisser Kreis

~RFV” min. Wert, auf den Rundlauf bezogen (nur OE Porsche)
Mit Maximum des Hohenschlages (oder 180 Grad verdreht mit Mini-
mum) des Rades montiert.

Gelber Punkt / gelbes Dreieck

Dynamic Unbalance, leichteste Stelle bzw. Punkt am Reifen

Bei Montage diese Markierung zur schwersten Stelle des Rades (Felge)
in Position bringen.

Montagehinweise auf der Reifenflanke

Das Reifenprofil kann die Position / Richtung der Reifen definieren, wie die fol-
genden Beispiele zeigen.

Symmetrische Profile
keine Angabe

Asymmetrische Profile
Side Facing Outwards / Outside (Aussenflanken)
Side Facing Inwards / Inside (Innenflanken)

Laufrichtungsgebundene Profile
Rotation mit Pfeil (in Laufrichtung)

N
N
A



4.3. Position der Reifen

A~ G
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Durch regelmassiges, rechtzeitiges Wechseln der Rader von vorn nach hinten
nutzen sich die Reifen eines Fahrzeuges gleichmassiger ab. Fiihren Sie diesen
Wechsel mindestens ca. alle 10'000 km aus. Bei Fahrzeugen mit Allradan-

trieb muss die Position der Rader unter Umstanden noch haufiger (alle 6000
bis 7'000 km) gewechselt werden. Die Empfehlungen zum Radertausch des
Fahrzeugherstellers entnehmen Sie dem Fahrzeughandbuch. Der erste Posi-
tionstausch ist der Wichtigste. Beim Wechsel der Radposition sollte dariber
hinaus der Luftdruck der Reifen gemass den Angaben des Fahrzeugherstellers
angepasst werden. Eine ungleichmassige Reifenabnutzung kann auch auf einen
Spurfehler oder mechanische Probleme zurtickzufihren sein.

4_

Der Garagist kann lhnen hierzu eine fiir Ihr Fahrzeug passende Angabe
machen.



4.4. Radschrauben anziehen

/

Anzugsdrehmoment
Die vom Fahrzeughersteller angegebenen Anzugsmomente miissen
unbedingt eingehalten werden.

Das Anziehen von Schrauben bzw. Muttern von Hand, nach Gefuhl, ist von
zweifelhafter Qualitat. Es ist daher aus Grinden der Betriebssicherheit zu emp-
fehlen, Drehmomentschlissel zu verwenden, die eine exakte Einhaltung der
vorgeschriebenen Drehmomente gewahrleisten.

Dies um

- Radbefestigung und Radschrauben nicht zu beschadigen

- einen gleichmaéssigen Anzug aller Schrauben zu gewahrleisten

- die Demontage zu erleichtern oder mit dem Bordwerkzeug tberhaupt zu
ermaoglichen.

Reihenfolge
Die Radmuttern bzw. -schrauben sind stets tbers Kreuz anzuziehen.

Nachziehen der Radschrauben

Das Alter und der Zustand der Rad- oder Stehbolzen und deren
Gewinde kénnen dazu fihren, dass sich Schrauben festfressen. Dies
wird durch die Folgen von Streusalz noch verstarkt. Es kann auch sein,
dass die Schrauben durch unsachgemasse Montage bereits einmal
Uberdreht wurden und somit den Halt verlieren. Nach einer kurzen
Einfahrzeit von ca. 50 km oder ein Tag nach Montage sollten des-
halb die Radschrauben nachgezogen und eine Drehmomentkontrolle
durchgefihrt werden.



4.5. Auswuchten

o

Wo immer sich Teile um eine Achse drehen, tritt das Problem ,,Unwucht” auf.

. Unwucht” nennt man die ungleichmassige Verteilung von Massen an einem
sich drehenden Korper.

Bei Fahrzeugradern fuhrt sie zu Erschitterung und erhdhtem Verschleiss an Rei-
fen, Lagern und anderen Fahrwerkstellen.

An Vorderradern fuhrt sie ausserdem zum Flatern des Lenkrades, was zu ausge-
sprochen gefahrlichem Lenkverhalten mit schlechter Spur- und Kurvenstabilitat
fihren kann und folglich die Verkehrssicherheit erheblich einschrankt.

Moderne Auswuchtungsmaschinen kénnen ,,Unwuchten” restlos beseitigen und
tragen wesentlich fir ein sicheres, komfortables Fahrverhalten bei.

Aus diesem Grunde empfehlen wir nach jedem Rad/Reifenwechsel, die Reifen
von einem Fachhandler neu auswuchten zu lassen.

Die wichtigste Voraussetzung fur zuverlassige Wuchtergebnisse ist das einwand-
freie Aufspannen und Zentrieren des Rades.



5. Reifenwartung
5.1. Profiltiefe

Die Profiltiefe hat grosse Auswirkungen auf die Reifeneigenschaften. Das Profil, spe-
ziell bei Winterreifen, sorgt fir Haftung und Grip. Neben der erhéhten Gefahr von
Aquaplaning wird der Bremsweg bei zu geringer Profiltiefe erheblich beeintrachtigt.
Bei bis zur gesetzlich vorgeschriebenen Mindestprofiltiefe von 1.6 mm abgefahrenen
Reifen, ist der Bremsweg fast doppelt so lang im Vergleich zu neuen Reifen mit einer
ungefahren Profiltiefe von 8 mm.

Restgeschwindigkeit: 27.9 km/h

— 2
1.6 mm | +26 m “N—m

Bremsen aus 50 km/h Restgeschwindigkeit: 33.8 km/h

Min. 1.6 mm gesetzliche Mindestprofiltiefe
Bei Nichtbeachten riskiert der Automobilist den Verlust des Versicherungsschut-
zes und kann gebUsst werden.

B Uberpriifung der Mindestprofiltiefe mittels TWI
NES Abnutzungsindikatoren (TWI = Tread Wear Indicator) sind kleine Erhe-
=4 bungen in den Umfangsrillen, die bei 1.6 mm Restprofil auf gleicher
=l Ebene mit restlichen Lauffliche liegen. Die Position der Erhebungen
sind auf der Seitenwand gekennzeichnet mit , TWI"“ oder einem ,, A",

Wegen der stark wachsenden Aquaplaning-Gefahr und des schlechter wer-
denden Bremsweges bei fortgeschrittenem Abrieb sollten die Reifen schon vor
Erreichen der Mindestprofiltiefe ausgetauscht werden.

Min. 3.0 mm Empfehlung bei Sommerreifen

Min. 4.0 mm Empfehlung bei Winterreifen

Uberpriifung der Mindestprofiltiefe mittels Miinztest

Zur Uberpriifung eignet sich der Miinztest. Messlatte ist das Zwei-
Franken-Stlck. Ist der Sockel der Helvetia nicht sichtbar, wenn man
die Minze in die Gummiritze steckt, dann betragt die Profiltiefe mehr
als 4 mm und der Reifen kann weiter gefahren werden. Ansonsten ist
er auszuwechseln.



5.2. Luftdruck

Was ist der korrekte Luftdruck?
Beachten Sie die Angaben Fahrzeughersteller (Betriebsanleitung), Angaben am Fahr-
zeug (Tur, Tankdeckel, Sonnenblende,...) oder die Angaben des Reifenherstellers.

Welche Vorteile bringt der korrekte Luftdruck?

- optimale Aufstandsflache, Bodenkontakt, Haftung

- kurzeren Bremsweg vV 2
- hohere Aquaplaningreserve

- besseres Fahrverhalten, Kurvenstabilitat

- niedrige Abrollgerdusche

- kleinerer Rollwiderstand, Kraftstoffverbrauch

- niedrige Verformung, besserer Komfort

Jeder Autofahrer kann die Betriebssicherheit seiner Reifen mit dem richtigen Luft-
druck erhéhen.

Die Folgen eines falschen Luftdrucks

Die Lebensdauer und Sicherheit eines Reifen ist massgeblich abhangig vom richti-
gen Luftdruck. Dieser Wert wird gemeinsam von Reifen- und Fahrzeugherstellern
fur jedes Fahrzeug individuell festgelegt. Zu hoher oder zu niedriger Luftdruck
verhindert den optimalen Kontakt des Profils zur Fahrbahn. Die Folgen sind nicht
nur Ubermassiger oder ungleichmassiger Profilabrieb. Sondern auch eine deutlich
schlechtere Haftung, die vor allem bei héheren Kurvengeschwindigkeiten oder Nas-
se schnell gefédhrlich werden kann. Es besteht Unfallgefahr durch Reifenzerstérung!

Mit jeder Luftdruckunterschreitung wird der Reifen Uberbeansprucht. Durch den
Festigkeitsabbau der verschiedenen im Reifen verarbeiteten Materialien ist der Rei-
fendefekt vorprogrammiert. Versteckte Reifenschaden werden durch nachtragliche
Luftdruckkorrektur nicht beseitigt.

7 ]| Manueller Test

=/ | Ein zu niedriger Luftdruck ist ohne Messung kaum erkennbar, daher

Q sollte der Luftdruck etwa alle 14 Tage kontrolliert werden. Der Reifen-
druck ist am kalten Reifen zu messen (bei warmen Reifen Druck um 0,1

bis 0,2 bar erhdhen). Bei grosserer Zuladung Druck entsprechend den

Werksangaben zusatzlich erhdhen. Druckkontrolle am Reservereifen

nicht vergessen.

Reifendruckkontrollsystem (RDKS, TPMS)
' Direkt messende Systeme geben mittels eines Sensors am Ventil
o den Druckabfall an die Fahrzeugelektronik weiter.

Indirekt messende Systeme melden Unregelmassigkeiten der
Radumdrehungen an die Elektronik.

Vorsicht beim Reifenwechsel! Die kleinen Ventilaufsatze in der Felge
dirfen nicht beschadigt werden, ansonsten ist ein Ersatz mit komplet-
ter Neuprogrammierung notwendig.



5.3. Beschadigungsursachen

] Fremdkorper

% | Eingedrungene Fremdkorper (Nagel, Schrauben, Glas- oder Metallteile)
-] konnen zu einem plotzlichen oder schleichenden Druckverlust fthren.
1 Zudem kann Feuchtigkeit in den Reifenaufbau eindringen und den
Stahlkord-Gurtel rosten lassen. Der Reifen kann sich dadurch auflésen,
es kann zur Profilablésung bzw. Gurtelablésung kommen. Fremdkdrper
im Reifen sind sehr gefahrlich. Der Reifen sollte schnellstméglich ausge-
tauscht werden.

1 Montagefehler

A Der Reifen und die Felge kénnen schon bei einer unsachgemassen

4 Montage irreparabel beschadigt werden. Reifenmontage ist etwas fiir
~ ] den Fachmann.

Bordsteinkanten, Schlaglocher

M \\/ird ein Reifen z.B. durch eine Bordsteinkante an der Seitenwand
beschadigt (z.B. durch Abschirfungen) ist das sehr gefahrlich. Die
Seitenwand ist in der Regel sehr diinn. Der Reifen kann nicht mehr
repariert werden und es sollte schnellstmdglich ein Austausch erfolgen.
Bordsteinkanten zu Uberfahren, sollte gemieden werden. Falls es doch
notig sein sollte, sind sie mdglichst langsam und im grossen (moglichst
rechten) Winkel zu Uberfahren. Parken mit nur einem Teil der Laufflache
auf einer Bordsteinkante kann zu bleibenden Reifenschaden fihren.

Falsch eingestellte Achsgeometrie

Sind Spur oder Sturz nicht korrekt eingestellt, kann das zu einseitigem
H Reifenverschleiss fiihren. Die Reifen sind dann nur innen oder aussen
abgenutzt. Es sollte eine Achsvermessung sowie Einstellung erfolgen.

— | Uberhohte Geschwindigkeit

- \ Reifen sind nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit ausgelegt und
:/ zugelassen. Die Hochstgeschwindigkeit wird durch den Speedindex
dargestellt. Wird die zulassige Geschwindigkeit deutlich und fir einen
langeren Zeitraum Uberschritten, erwarmt sich der Reifen Gbermassig.
Das kann Bruche, Profilablésung bzw. Girtelablésung nach sich ziehen
und sogar zum Platzen des Reifens fihren. Es wird empfohlen, die
zulassige Geschwindigkeit nicht zu Uberschreiten.

Reifenalter

Jeder Reifen altert durch Feuchtigkeit, Ozon, UV-Strahlung, Warme und
Kalte, dadurch verandern sich die Reifeneigenschaften. Haftung und
Elastizitat nehmen zu Lasten der Sicherheit ab. Die Gummimischung
des Reifens beinhaltet Substanzen (Alterungsschutzmittel), die den
Alterungsprozess stark verlangsamen. Der Prozess lasst sich jedoch
auch bei modernsten Reifen nicht komplett aufhalten. Das Reifenalter
lasst sich Gber die DOT-Nummer feststellen bzw. ablesen. Nach 6 bis 10
Jahren sollte der Reifen ersetzt werden.



6. Reifenlagerung

Durch die sachgemasse Lagerung bleiben die Gebrauchseigenschaften des Reifen
bestehen.

Reifen auf Rad montiert
Nicht stellen, sondern hangen
oder stapeln und alle

4 Wochen umschichten

Reifen demontiert

Nicht stapeln, nicht hdngen,
sondern stellen und alle

4 \Wochen drehen

(auf Regalgestellen mit Ab-
stand zum Fussboden)

Kahl
15°C bis 25°C Warmequellen abschirmen
1 m Mindestabstand zu Warmequellen

Trocken

A | Kondensation vermeiden

Reifen nicht mit Olen, Fetten, Lacken, Kraftstoffen und &hnlichen Stof-
fen in Bertihrung bringen

7] Dunkel
Insbesondere vor direkter Sonneneinstrahlung und Kunstlicht mit ho-
hem UV-Gehalt schiitzen

5] Nur massig beliiftet
Sauerstoff und Ozon sind besonders schadlich

Bei Uberwinterung von Fahrzeugen (Oldtimer, Wohnmobile, Anhanger,...)
bei denen die Reifen am Fahrzeug bleiben, sollte der Luftdruck um min. 0,5 bar
erhéht werden.

Lassen Sie lhre Reifen vom Fachmann einlagern. Er besitzt eigens dafiir
konzipierte Gestelle und lagert lhre Reifen sicher ein.



7. EU-Reifenlabel

Seit November 2012 gilt das europaweit einheitliche
Reifenlabel fur Kraftfahrzeuge.

Zweck der Energieetikette fir Reifen ist es, dem Kon-
sumenten Informationen Uber Rollwiderstand, Nasshaf-
tungseigenschaften und das externe Rollgerdusch bereit-
zustellen.

Die Schweiz Ubernimmt die Etikettenpflicht vorerst zwar
nicht (Stand Mérz 2014), jedoch betrifft es die Schweiz
indirekt. Denn 85% der Auto- und Lastwagenreifen
stammen aus dem EU-Raum, somit werden die Schweizer
Automobilistinnen und Garagisten mit dem Reifenlabel
konfrontiert.

& e
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Neben den drei Hauptkriterien gibt es viele weitere Leistungsfaktoren zu beachten.
Es empfiehlt sich daher zusatzlich alternative Quellen wie Reifentests zu priifen.

Kraftstoffeffizienz

sparnis von ca. 0,1 Liter auf 100 km.

Nasshaftung

b

LN 24

wird in Klasse A (grin) bis Klasse G (rot) angegeben, wobei D nicht

{@i‘b Ein reduzierter Rollwiderstand spart Benzin und CO2. Die Bewertung
belegt wird. Eine Verbesserung um eine Klasse bedeutet eine Benziner-

'dftd' Die Nasshaftung ist entscheidend fir die Fahrsicherheit. Hier ist die
‘, Leistung in die Klassen A bis G unterteilt, wobei D und G nicht belegt

werden. Zwischen den Klassen A und F betragt die Bremswegdifferenz

auf einer durchschnittlich griffigen und nassen Fahrbahn 18 m fir ein
Fahrzeug, das aus 80 km/h abgebremst wird. Diese Distanz entspricht

drei bis vier Fahrzeugléangen.

Rollgerausch

{@.‘ ))) Die Gerauschemission der Reifen wirkt sich auf die Gesamtlautstarke
des Fahrzeugs aus. Der Messwert gibt die Lautstarke des Vorbeifahr-
gerausches an. Je mehr ausgefullte Schallwellen, desto lauter ist das

Aussengerausch des Reifens, d.h. drei ausgefullte Schallwellen kenn-

zeichnen die schlechteste Leistung.

Das Reifengerausch ist eine der Hauptkomponenten des Aussengerausches von
Kraftfahrzeugen und daher auch wesentlich an der Entstehung des Strassenver-
kehrslarms beteiligt. Durch das Abrollen des Reifens auf der Strassenoberflache

und durch den Einfluss der Faktoren Fahrbahn, Reifen und Betriebsbedingungen

entsteht das Reifengerausch.




8. Informationen zu Spezialeigenschaften und Zubehor

s b

Runflat

Reifen, die mit Notlaufeigenschaften ausgestattet sind, lassen im Falle ei-
nes Reifenschadens die Weiterfahrt mit verminderter Geschwindigkeit (80
km/h) von 80 bis 300 Kilometern zu. Die Notlaufeigenschaft wird durch
verstarkte Seitenwdnde, die ein Abplatten des Reifens bei Druckverlust
oder Platzen verhindern und die ausreichende Ubertragung von Lenk-,
Brems- und Antriebskraften gewahrleistet. Da ein Fahrer den Unterschied
zwischen drucklosen und vorschriftsmassig befullten Reifen kaum spart,
ist grundsétzlich ein Reifendruck-Kontrollsystem vorgeschrieben.

Spikes

In das Profil von Reifen eingearbeitete Stifte verleihen dem Fahrzeug vor
allem bei eisglatter Fahrbahn mehr Haftung. Spikes sind in der Schweiz
nur zwischen dem 01.11. und dem 30.04. erlaubt. Fir Spikes mUssen
Stahlgurtelreifen verwendet werden. Spikes sind nur an allen vier Rad-
positionen gleichzeitig erlaubt. Wer Spikes fahrt, muss dies mit einem
Aufkleber am Auto kennzeichnen. Autobahnen und Autostrassen der
Schweiz diirfen nicht mit Spikes befahren werden — mit ein paar we-
nigen Ausnahmen. Fahrzeuge mit Spikes-Reifen dirfen max. 80 km/h
fahren. Die Spikes dirfen maximal 1.5 mm Uber das Profil hinausragen.

Schneeketten

Beim Signal «Schneeketten obligatorisch» mussen bei allen Fahr-
zeugen Schneeketten aufgezogen werden. Ausnahmen gibt es in
GraubUnden, wo 4x4-Fahrzeuge auf einem Zusatzschild befreit sein
konnen. Die Ketten sollten nach der Aufhebung des Obligatoriums
maoglichst rasch demontiert werden, um einen Uberdurchschnittlichen
Verschleiss der Fahrhilfen zu verhindern. Die Montage ist nicht an
Hangen oder auf weichem Untergrund vorzunehmen. Der Einsatz ei-
nes Wagenhebers ist tabu. Um Schaden an den Radkasten vorzubeu-
gen, ist der Sitz der Ketten nach 50 bis 100 Metern zu Uberprifen. Da
Schneeketten das Fahrverhalten beeinflussen, sollten 50 km/h nicht
Uberschritten werden.

Breitreifen im Winter

Dass Winterreifen schmaler sein sollten als Sommerpneus, war lange
Zeit eine verbreitete Meinung. Heute empfehlen Hersteller und Sicher-
heitstester die Bereifung auch im Winter breiter zu wahlen. Lamellen-
dichte, -tiefe und -winkel sowie deren Anzahl erhohen Seitenfihrung
und Grip gerade bei festgefahrener Schneedecke. Es ist jedoch bei
Bedarf zu prifen, ob fur die verwendete Reifengrésse Schneeketten
zuldssig bzw. erhaltlich sind.

Ganzjahresreifen

Allwetterreifen erreichen in den Tests meist eine schlechte Gesamt-
bilanz. Vor allem auf schneebedeckter und vereister Fahrbahn aber
auch auf trockener Strasse weisen sie gegenlber den saisongebunde-
nen Reifen unbefriedigende Resultate auf. Der Zielkonflikt, allen Wet-
terbedingungen gleichzeitig entsprechen zu kénnen, scheint zu gross
zu sein. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, auch bei SUV-Fahrzeu-
gen den Wechsel zwischen Sommer- und Winterreifen vorzunehmen.



9. Abkiirzungen

TL

1T

TWI

XL

SFI

SFO

ZP

ROF

RFT

SSR

Tubeless
Schlauchlos

Tubetype
Schlauchreifen

Tread Wear Indicator
Profilabnutzungsanzeige

Extra Load
Verstarkte Karkasse, erhdhte Tragfahigkeit

Side facing inwards
Innenseite bei asymmetrischen Reifen

Side facing outwards
Aussenseite bei asymmetrischen Reifen

Zero Pressure
Notlaufreifen

RunOnFlat
Notlaufreifen

Runflat
Notlaufreifen

Self Supporting Run-Flat-Tyre
Notlaufreifen
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10. Gesetze, Vorschriften, Informationen
Verordnung Uber technische Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS)
5. Kapitel: Rader, Reifen

Art.58 Rédder und Reifen

Die Rader mussen mit ausreichend tragfahigen Luftreifen oder andern, etwa gleich
elastischen Reifen versehen sein, die sich fur die Felgen eignen.

Reifen mussen sich fur die mogliche Hochstgeschwindigkeit des Fahrzeugs eignen.

Alle Reifen eines Fahrzeuges mussen dieselbe Bauart (Radial- oder Diagonalreifen)
aufweisen.

Bei Luftreifen darf das Gewebe nicht verletzt oder blossgelegt sein. Die Reifen mis-
sen auf der ganzen Laufflache mindestens 1,6 mm tiefe Profilrillen aufweisen.

Doppelreifen dirfen sich nicht berihren, sofern dies der Hersteller oder die Herstelle-
rin nicht ausdriicklich gestattet.

Reifentragkraft, Geschwindigkeits-Index, Felgen-Reifenkombinationen und Abrollum-
fang mussen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, wie er insbesondere in
den Bestimmungen der ECE-Reglemente Nr. 30 (Motorfahrzeuge und deren Anhan-
ger) und Nr. 54 (Nutzfahrzeuge und deren Anhanger), in denjenigen des Kapitels

1 der Richtlinie Nr. 97/24 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni
1997 Uber bestimmte Bauteile und Merkmale von zweirddrigen oder dreirddrigen
Kraftfahrzeugen sowie in den Normen der ETRTO festgelegt ist. Der Hersteller oder
die Herstellerin, die Reifentragkraft und der Geschwindigkeits-Index mussen auf

den Reifen dauerhaft vermerkt sein. Fur nicht genormte Reifen, fur Reifen oder
Felgen-Reifenkombinationen, die von den Normen abweichen, und fir Reifen, deren
Verwendung nicht der Kennzeichnung entspricht, ist eine Garantie des Fahrzeug-
oder des Reifenherstellers erforderlich. In diesen Fallen sind Marke, Typ und Dimensi-
onen und allenfalls abweichende Kennzeichnungen der Reifen und die erforderlichen
Auflagen im Fahrzeugausweis einzutragen.

Reifen von Motorwagen, Motorradern, Klein- und dreiradrigen Motorfahrzeugen
mussen ein Genehmigungs- oder ein Priifzeichen nach internationalen Normen
aufweisen.

An Fahrzeugen der Klassen M, N und O mit einer bauartbedingten oder zulassi-
gen Hochstgeschwindigkeit von 80km/h und mehr missen Reifen montiert sein,
die der Richtlinie92/23/EWG oder den Verordnungen (EG) Nr.661/2009 und (EU)
Nr.458/2011 entsprechen.



Art.59 Ersatzrédder, Notrader, Winterreifen

Ersatzrader missen die gleichen Anforderungen wie die fir das Fahrzeug zugelasse-
nen Rader erfullen.

Abweichend von Absatz 1 sind bei Fahrzeugen der Klasse M1 Notrader zulassig. Sie
mussen die Anforderungen der Richtlinie 92/23/EWG oder der Verordnungen (EG)
Nr. 661/2009 und (EU) Nr. 458/2011 oder des ECE-Reglementes Nr. 64 erfiillen und
entsprechend gekennzeichnet sein.

Reifen mit der Zusatzbezeichnung M+S (Winterreifen) missen entweder die Anfor-
derungen von Artikel 58 Absatz 2 erflllen oder bei Motorwagen fir mindestens 160
km/h und bei Motorradern, Klein- oder dreiradrigen Motorfahrzeugen fir mindes-
tens 130 km/h geeignet sein. Sind die Bedingungen von Artikel 58 Absatz 2 nicht er-
fullt, so muss der Reifenverkaufer eine Aufschrift abgeben, die auf die fur die Reifen
zugelassene Hochstgeschwindigkeit hinweist.

Art.60 Besondere Reifenarten, Nachrillen von Reifen

Vollgummireifen, Eisenreifen und Raupenbander sind nur zulassig, wo Luftreifen
unzweckmassig waren. Metallische Reifen oder Bander diirfen keine Rippen oder
Stollen aufweisen.

Bei Luftkammer-, Vollgummi-, Hohlkammer- und Weichreifen darf der Gewichtsanteil
je Zentimeter Breite der Auflageflache 0,20 t, bei Eisenreifen 0,10 t nicht Gberstei-
gen. Bei Raupenbandern darf der Gewichtsanteil je cm2 der Auflageflache hochstens
8,2 kg betragen. Als Auflageflache gilt nur derjenige Teil der Raupenbénder, der auf
einer ebenen Fahrbahn tatsachlich aufliegt.

Reifen fur Fahrzeuge der Klassen M1 mit einem Gesamtgewicht Uber 3,50 t, M2,
M3, N, O3 und 04, die nachschneidbar sind, missen mit dem Symbol W oder mit
dem Wort «<REGROOVABLE» versehen sein.

Das Nachrillen von Reifen fur Fahrzeuge der Klassen M1 mit einem Gesamtgewicht
bis 3,50 t, O1 und O2 sowie von Reifen fur Motorrader, Leicht-, Klein- und dreiradri-
ge Motorfahrzeuge ist unzulassig.

Aufgummierte Reifen missen den Namen oder ein Merkmal des Aufgummierungs-
werkes sowie Angaben Uber Reifengrosse, Hochstgeschwindigkeit, Tragfahigkeit,
Zahl der Einlagen und Bauart tragen. Die Angaben mussen gut erkennbar sein. Die
Anforderungen von Artikel 58 Absatze 7 und 8 gelten nicht fir aufgummierte Rei-
fen.
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Art.61 Spikesreifen
«Spikesreifen» sind Reifen mit eingelassenen Stiften.

Spikesreifen sind nur in Radialbauweise und mit Metallkarkasse (Stahlgurtelreifen)
zuldssig. Es missen alle Rader eines Fahrzeuges damit ausgeristet sein.

Spikesstifte dirfen ein Gewicht von hochstens 3 g aufweisen. Der Flanschdurchmes-
ser darf nicht mehr als 6 mm betragen. Sie mussen im Reifen gut verankert sein und
durfen nicht mehr als 1,5 mm Uber die Laufflache vorstehen.

Reifen mit einem Durchmesser bis zu 13 Zoll dtrfen hochstens 110, solche mit einem
Durchmesser Uber 13 Zoll héchstens 130 Spikesstifte aufweisen.

Art.62 Verwendungseinschrénkungen, Kennzeichnung

Spikesreifen dirfen nur an Motorwagen mit einem Gesamtgewicht bis 7,5 t, Mo-
torradern, Leicht-, Klein- und dreiradrigen Motorfahrzeugen sowie den von ihnen
mitgeflihrten Anhangern verwendet werden. Sie durfen nur wahrend der Zeit vom 1.
November bis zum 30. April und ausserhalb dieser Zeitspanne bei winterlichen Verhalt-
nissen verwendet werden.

Fahrzeuge, die mit Spikesreifen ausgerUstet sind, mussen an der Rickseite ein
Hochstgeschwindigkeitszeichen mit der Zahl 80 nach Anhang 4 tragen. Abweichend
von Ziffer 1 des Anhangs 4 darf der Rand schwarz sein und das Zeichen symbolische
Spikes aufweisen.

Das Zeichen ist zu entfernen oder deutlich durchzustreichen, wenn das Fahrzeug
ohne Spikesreifen verwendet wird.

Ausgenommen von Absatz 2 sind Fahrzeuge, deren bauartbedingte Hochstgeschwin-
digkeit niedriger ist. Eine allenfalls vorhandene Hochstgeschwindigkeitstafel muss
angebracht bleiben.

Art.63 Schneeketten und Gleitschutzvorrichtungen

Schneeketten sowie dhnliche Gleitschutzvorrichtungen missen auf Schnee und Eis
das Anfahren, Bremsen und die Seitenflihrung gewahrleisten; sie durfen die Strasse
nicht Gbermassig beschadigen.

An Motorwagen mussen mindestens auf den angetriebenen Radern einer Achse bei
einer vom Fahrzeughersteller oder von der -herstellerin vorgesehenen Reifendimensi-

on Schneeketten montiert werden kénnen.

Quelle: http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950165/index.html
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